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RESUMEN

Un compuesto para controlar la liberación de un 

agente de tratamiento de pozo o para inhibir o prevenir 

5 la formación de contaminantes en un fluido o una 

superficie dentro de un reservorio contiene un agente de 

tratamiento de pozo inmovilizado en una superficie del 

soporte o en los poros de un soporte poroso. El compuesto 

se encuentra al menos parcialmente revestido con un 

10 polímero orgánico o material inorgánico. El compuesto 

muestra suficiente resistencia para que el compuesto se 

use como un apuntalante o junto con un apuntalante.


