
RESUMEN 

 

La mezcla conglomerante obtenida a través de RCD, resulta útil para la 

fabricación de elementos sólidos tipo, ornamentación, acabados arquitectónicos 

y mobiliario, se caracteriza por tener una composición granular única, lo que 

hace que, tras su preparación como mezcla húmeda y posterior secado, pueda 

moldearse o configurar una gran variedad de piezas sólidas. Esta composición 

comprende otros materiales, adicionales a los agregados alternativos 

correspondientes a Residuos de Construcción y Demolición, estos últimos con 

tamaños de partículas específicos; donde la composición consiste en general: 

25% - 30% de Cemento, 70% - 75% de agregados residuales pertenecientes a 

RCD triturados y tamizados, cuyo módulo de finura corresponde a 2.93 y tamaño 

de partículas variables entre 0.075mm - 4.75mm, con una cantidad y 

distribución porcentual particular de agregados residuales a utilizar. 

 


