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RESUMEN 

ANDAMIOS PARA LA REGENERACIÓN DE TEJIDOS Y PROCEDIMIENTO DE 

OBTENCIÓN MEDIANTE ELECTROHILADO DE LOS MISMOS 

 

Se da a conocer un andamio que comprende policaprolactona (C6H10O2)n y glicina 5 

(C2H5NO2), caracterizado porque el andamio se prepara mediante electrohilado conjunto 

de la policaprolactona y la glicina; y la glicina presenta una conformación estructural 

gamma. Dicho andamio es útil para el tratamiento de heridas, incluidas heridas con un 

ambiente adverso, tales como las úlceras diabéticas o las úlceras por presión. 


