
REIVINDICACIONES

1. Un producto de papel tisú con resistencia, suavidad y absorción aumentada, 
fabricado a partir de microfibrillas de pulpa de celulosa mediante máquinas 
papeleras de tecnología convencional o estructurada de fabricación de papel, 
en donde dicho producto de papel no contiene aditivos para mejorar la  
resistencia en seco como carboximetilcelulosa, proteínas naturales o resinas 
sintéticas del tipo poliaminas, poliamidas, acrílicas o vinílicas, y en donde el 
producto de papel tisú es desechado en el inodoro, CARACTERIZADO porque 
comprende:

- entre un 70% a 99,9% de fibras cortas sin refinación mecánica de 
madera de árboles latifoliados;

- entre un 0,01%  a  30% de microfibrillas de fibra corta extraídas del 
interior de fibras cortas de madera de árboles latifoliados.

 

2. El producto de papel tisú de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO 
comprende fibras recicladas.


