
REIVINDICACIONES

1. Una composición seca de cemento geopolimérico que comprende entre 50% y 

99% p/p de cemento Portland, entre 1% y 25% p/p de residuo minero, entre 1% 

y 25% p/p de ceniza volante y entre 10% y 20% p/v de solución activadora 

alcalina.

2. Una composición seca de cemento a partir de geopolímero de acuerdo con la 

reivindicación 1, caracterizada porque la solución activadora alcalina 

comprende hidróxido de sodio 8M, aluminato de sodio 1M, y silicato de sodio 

0.5M, en una proporción 3:3:1.

3. Una composición de cemento de geopolímero de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el residuo minero tiene un 

tamaño de partícula de entre 0.045 mm y 10 mm.

4. Una composición de cemento de geopolímero de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la relación Si/Al en la mezcla 

cementante es de 2, en tanto que la relación Na/Al está entre 1 y 4.


