
Recolecta del material 
vegetal

Hojas

Adicionar 30 g de hojas en 
100 mL de agua destilada y 

hervir durante 20 min

Filtrar el extracto acuoso y 
almacenar para su posterior uso

Concentracion de CUSO4. 5H2O 
para la sintesis de nanoparticulas

Sintesis de nanoparticulas de 
Azadirachta indica

CUSO4. 5H2O - 3.5 mM- 
agitacion en baho maria a T°

Anadir el extracto de A. indica 
(20%)

Agregar cada concentracion a 30 
ml del extracto acuoso

Centrifugar (15 minutos a 6000 rpm) 
por triplicado y descartar el 

sobrenadante

Almacenamiento en oscuridad para 
SU posterior uso


