
 

Proceso para la fabricación de ladrillos y ladrillo 

obtenido 

 

RESUMEN DE LA INVENCIÓN 
 

La presente invención se relaciona con un proceso para la elaboración de un ladrillo 

y el ladrillo obtenido por medio de realizar una mezcla en seco de un material 

arcilloso (tomado de debajo de la capa vegetal) cernido, cal apagada cernida y arena 

de peña cernida. A esta mezcla se agrega una mezcla de vinaza y agua hasta que la 

nueva mezcla en conjunto quede con una humedad entre 25 y 50%. Este material 

plástico se moldea y prensa y luego se deja secar por un período entre 25 y 40 días, 

obteniéndose el ladrillo para construcción 

 


