
REIVINDICACIONES

1. Un recubrimiento de membrana de musgo compuesto caracterizado porque 

comprende un elemento geotextil que sirve de base del recubrimiento y que está 

5 colocado en la parte inferior del mismo, es una base de aferración y de retención 

de nutrientes en la membrana; un elemento de sustrato que es una capa fina de 

0.5 cm máximo que retiene humedad y nutrientes para el musgo; un elemento de 

musgo en forma de colonias.

10 2. La cobertura de membrana de musgo compuesta de la reivindicación 1, 

caracterizado porque dicho elemento de sustrato está conformado por diferentes 

polvos finos como lo son: gallinaza, arena y minerales.

3. Un proceso para obtener el recubrimiento de membrana de musgo compuesto de 

15 la reivindicación 1 caracterizado porque comprende: generar una infraestructura a 

forma de cultivo con polisombras o invernadero que incorpora un sistema de 

bandejas; sobre dichas bandejas se desenrollan unos elementos de tiras de 

geotextil; sobre el geotextil se aplica una mezcla de sustratos  previamente filtrada 

a partículas pequeñas y esparcida homogéneamente; sobre el sustrato se 

20 espolvorean miles de esporas de musgo obtenidas de colonias de musgo 

anteriormente cultivadas; luego durante 4 meses se someten las diferentes capas 

a diferentes suplementos así: Lactosuero: 1 riego a la semana,  agua minera en 

riego todos los días, hormonas de crecimiento AIA y BAP en riego 1 vez cada 15 

días a partir del tercer mes.
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