
RESUMEN 

 

La mezcla sustituta de concreto de alta resistencia se obtiene a partir de una mezcla de 

ingredientes en los que no se usa cemento ni agua, además promueve la transición hacia una 

economía circular ya que se utiliza RCD (residuos de construcción y demolición), así como 

residuos como celulosas, PET y desechos agroindustriales para su fabricación. Dentro de las 

características de este concreto se encuentra la posibilidad que tiene de ser aligerado gracias 

a su resistencia a la compresión lo que brinda un valor agregado al producto desde su inicio 

de ciclo de vida, es decir, desde el diseño. 

 

La mezcla sustituta de concreto de alta resistencia presenta mayor resistencia que el concreto 

hidráulico tradicional, con la ventaja de no utilizar agua ni cemento en su fabricación. Debido 

a sus altas resistencias promedio de 96, 5MPa (14.000 psi), las cuantías de acero se 

disminuyen en un 30%, presenta un excelente comportamiento en ambientes corrosivos y a 

la compresión, por lo que permite ser aligerado y por ende tener un peso apropiado para 

facilitar la maniobrabilidad de los productos y la instalación. Además, que resistente a rayos 

UV y es ignífuga. 

 


