
                                                   RESUMEN

La presente invención refiere a un procedimiento para la obtención de un material 
termoplástico a partir de salvado de arroz  con al menos un plastificante, un  
polímero biodegradable y  un agente impermeabilizante ecológico, caracterizado 
por comprender, al menos, las siguientes etapas:
a) Mezclado y homogenización de salvado de arroz con un polímero biodegrable 
de alcohol poli vinílico  un plastificante glicerina  y una cera impermeabilizante  de 
ácido esteárico en un mezclador sometido a rotación hasta conseguir la completa 
absorción de los componentes

b) Secado de la mezcla   en horno temperatura 110 °C durante 3 horas.

c) Extrusión de la mezcla para la obtención de un cordón  y peletizado

Es asimismo objeto de esta invención un  termoplástico de salvado de arroz  
obtenido a partir de dicho procedimiento, así como el uso del mismo para la 
producción, entre otros, de utensilios y bolsas plásticas biodegradables-
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