RESUMEN DE LA INVENCION

Las peliculas retractiles orientadas multicapa incluyen una capa superficial y una capa base;
estando la capa superficial en un lado de la capa base, caracterizada porque la capa superficial
comprende al menos un copolimero de bloque de estireno-butadieno amorfo y la capa base
tiene un espesor mayor que dicha capa superficial e incluye un terpolimero de polipropileno,
un copolimero de polibuteno-1, un copolimero elastomérico de polipropileno y al menos un
copolimero del grupo formado por copolimeros tribloque de estireno-etileno/buteno-estireno,
copolimeros tribloque de estireno-etileno/propileno-estireno, copolimeros dibloque de
estireno-etileno/buteno, copolimeros dibloque de estireno-etileno-propileno copolimeros y

combinaciones de dos o mas de dichos copolimeros tribloque y dibloque.



