
RESUMEN DE LA DIVULGACIÓN 

Una película retráctil orientada multicapa incluye una capa central, capas de piel en lados opuestos 

de la capa central y una intercapa entre cada capa de piel y la capa central para unir cada capa de piel 

a la capa central. La capa central comprende un terpolímero de polipropileno, al menos un copolímero 

de polibuteno-1 y al menos un copolímero elastomérico de polipropileno que incluye etileno. Al 

menos una capa de piel comprende al menos un tereftalato de polietileno modificado con glicol 

amorfo. Al menos una intercapa incluye un terpolímero de polipropileno y un copolímero de etileno 

con acetato de vinilo o acrilato de metilo. La película retráctil tiene un retraimiento superior al 50 % 

a 95 °C en una de las direcciones de la máquina y dirección transversal de formación de la película y 

tiene una densidad inferior a 1,0 g/cm3. 

 


