
RESUMEN

Un portador de envases flexible biodegradable se forma usando un material 

plástico biodegradable que define una serie de aberturas para recibir envases de bebidas.El 

5 material plástico biodegradable incluye al menos uno de a) una poliolefina mezclada con un 

aditivo prodegradante, b) una poliolefina extruida con una co-resina biodegradable, yc) un 

polímero estructural biodegradable.


