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RESUMEN DE LA INVENCIÓN 

La presente invención se refiere a un proceso para la preparación de un revestimiento, un 

sustrato revestido, un adhesivo, película o lámina, cuyo proceso comprende la aplicación de 

una mezcla de formulación, que contiene un sistema reactivo sobre un sustrato. De acuerdo 

con la invención, se utiliza una mezcla de formulación con bajo VOC, en donde más del 40% 

del carbono en la cantidad combinada de la mezcla de formulación es carbono moderno, de 

acuerdo con ASTM D6866. 


