
RESUMEN
La invención se relaciona a un método para fabricar productos aislantes basados en lana mineral 

unida por un aglutinante orgánico, que comprende las siguientes etapas sucesivas:

(a) proporcionar lana mineral a temperatura ambiente,

5 (b) aplicar, a la lana mineral, una composición aglutinante acuosa termoendurecible,

(c) secar la lana mineral impregnada con la composición aglutinante acuosa termoendurecible para 

obtener lana mineral termoendurecible,

(d) dar forma a la lana mineral termoendurecible, y

(e) calentar la lana mineral termoendurecible moldeada a una temperatura por lo suficiente como 

10 para permitir la condensación de los componentes del aglutinante y la formación de un aglutinante 

insoluble.


