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RESUMEN 

Se proporciona una tela no tejida que contiene al menos una primera capa 

homogénea que consiste en una mezcla de al menos una de fibras vegetales 

naturales desfibradas, fibras vegetales naturales individualizadas y fibras cortadas. La 

tela no tejida no contiene fibras aglutinantes, adhesivas o de unión térmica, y un peso 

base de la al menos una capa homogénea es de 20 g/m2 a 100 g/m2. Cuando la 

longitud promedio ponderada de la fibra de la al menos una de las fibras vegetales 

naturales desfibradas, las fibras vegetales naturales individualizadas y las fibras 

cortadas es mayor de alrededor de 4,0 mm, la tela no tejida es un producto no 

dispersable que no cumple el requisito de dispersabilidad de acuerdo con 

INDA/EDANA GD4, y cuando la longitud promedio ponderada de la fibra de la al 

menos una de las fibras vegetales naturales desfibradas, las fibras vegetales naturales 

individualizadas y las fibras cortadas es menor de alrededor de 4,0 mm, la tela no 

tejida es un producto dispersable como se define de acuerdo con INDA/EDANA GD4. 

Se proporcionan métodos para preparar la tela no tejida. 


