
 

RESUMEN 

Un método para fabricación de tramas no tejidas que comprende proporcionar una hilera 

que incluye un patrón de conductos que forman una región de extrusión; dirigir solo una 

primera corriente de polímero de propileno fundido hacia una región adyacente al primer 

lado de la hilera, dirigir solo una segunda corriente de polímero de propileno fundido hacia 

una región distal al primer lado de la hilera, extruir solo la primera corriente de polímero de 

propileno a través de las aberturas de salida en una primera zona donde la abertura de salida 

comprende puertos de salida en la primera zona que tiene una primera densidad; extruir 

solo la segunda corriente de polímero de propileno a través de las aberturas de salida de una 

segunda zona donde la abertura de salida comprende puertos de salida en la segunda zona 

que tienen una segunda densidad menor que la primera densidad; y la segunda zona es 

distal al primer lado con la primera zona que se encuentra entre la segunda zona y el primer 

lado. 

 


