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Resumen 

 

Un artículo de vidrio que tiene propiedades anti-solares que comprende al 

menos un sustrato de vidrio provisto de un apilamiento de capas, en donde 

el apilamiento comprende, sucesivamente desde la superficie de dicho 5 

sustrato: 

 

- un primer módulo M1 constituido por una capa a base de un material 

dieléctrico de espesor e1 o por un conjunto de capas a base de materiales 

- una capa TN1 que comprende nitruro de titanio y preferiblemente a base de 10 

nitruro de titanio, con un espesor de entre 2 nanómetros y 80 nanómetros, 

- un segundo módulo M2 constituido por una capa a base de un material 

dieléctrico de espesor e2 o por un conjunto de capas a base de materiales 

dieléctricos de espesor acumulativo e2 , 

- una capa intermedia que comprende al menos un elemento seleccionado 15 

entre silicio, aluminio, titanio o una mezcla de al menos dos de estos 

elementos se deposita entre dicha capa TN1 y dicho primer módulo M1 y/o 

entre dicha capa TN1 y dicho segundo módulo M2 , teniendo dicha(s) capa(s) 

intermedia(s) un espesor de entre 0,2 nm y 6 nm. 


