
REIVINDICACIONES

1. Una composición gel nanopolimérica que comprende: 

 30% a 70% en peso de una mezcla de nanopolímero de origen inorgánico;

 3% a 20% en peso de un agente activador; y

 agua fresca.

2. La composición de la reivindicación 1, donde la mezcla de nanopolímero de origen 

inorgánico se selecciona de boro, aluminio, sodio, estaño o alguna de sus sales.

3. La composición según la reivindicación 1 o 2, donde el tamaño del nanopolímero es 

de 40 a 800 nm.

4. La composición según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el agente 

activador se selecciona del grupo que consiste en cloruro de calcio, cloruro de potasio, 

ácido cítrico y ácido acético.

5. La composición según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la 

composición tiene una viscosidad que varía entre 1 a 5 cp (equivalente a 1 a 5 mPa·s).

6. La composición según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la 

composición soporta temperaturas de hasta 233 °C.


