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RESUMEN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un proceso para fabricar un material bioplástico moldeable que 

comprende las etapas de (1) proporcionar una pasta de residuos vegetales con un contenido de 

humedad de entre el 70% y el 95%, con base en el peso total de la pasta de residuos vegetales, y (2) 

mezclar la pasta de residuos vegetales con un agente plastificante de origen vegetal, en una cantidad 

de entre 5% y 60% en peso, con respecto al peso de la pasta de residuos vegetales. La presente 

invención también se refiere a un proceso para fabricar un artículo bioplástico moldeado a partir de 

residuos vegetales, que comprende prensar el material bioplástico moldeable, con una presión de entre 

10 kN y 50 kN a una temperatura de entre 100 °C y 130 °C, para formar el artículo bioplástico moldeado. 

La presente invención también se refiere al material bioplástico moldeable y al artículo bioplástico 

moldeado así producidos.
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