
RESUMEN

Un proceso para obtener un granulado biodegradable a partir de la mezcla de 

salvado de arroz y un plástico reciclado o no que se va a transformar en 

granulado mediante el pre-tratamiento del salvado de arroz con una resina 

vinílica y celulosa y luego la mezcla con diferentes aditivos entre los que se 

encuentran: plastificantes y desmoldantes para luego mezclarse finalmente con 

el plástico (poliolefina) para posteriormente pasar a una etapa de extrusión para 

obtener el granulado biodegradable, que puede tener de 20-70% de salvado de 

arroz y hasta 20-70% de poliolefina, dependiendo de las propiedades deseadas 

y al sector industrial que aplique.


