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Señores
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MORTERO VERDE PARA ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES FABRICADO A PARTIR DE AGREGADOS RECICLADOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y UN PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR DICHO MORTERO”

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la 
referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se 
le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no 
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los 
siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de desarrollar formulaciones de mortero 
que comprenden agregados finos reciclados para aplicaciones relacionadas con 
elementos no estructurales.     

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una composición de 
mortero que comprende agregados finos naturales, 50%; agregados finos reciclados, 
50%; un cementante conformado por un cemento de altas resistencias tempranas al 50% 
y un cementante suplementario al 50%; un aditivo superplastificante al 0.5 a 1.5% del 
peso del cementante y agua en una relación agua/cementante de 0.5 a 0.6.    

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 24 de mayo de 
2022

3. De la solicitud de patente

3.1. Titulo

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el 
objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la 
materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a 
nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las 
reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: “MORTERO PARA 
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE COMPRENDE AGREGADOS FINOS 
RECICLADOS”.

3.2. Reivindicaciones 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina:
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"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la 
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la 
descripción. (…)"

 
Esta oficina informa que, la reivindicación 1 carece de claridad, por cuanto la suma de los 
porcentajes reclamados supera el 100%. Por lo tanto, no es posible definir cuál es la 
composición del mortero
 
La reivindicación 1 carece de concisión, ya que las expresiones “comento de altas 
resistencias tempranas” y “cemento suplementario” no definen la naturaleza de los 
cementos ni limitan adecuadamente el alcance de la reivindicación, de una manera tal 
que permita diferenciarla del estado del arte. Por otro lado, la expresión “comento” tiene 
un error de ortografía.

La reivindicación 1 carece de claridad, ya que no dice con relación a cuál cementante se 
proporciona el plastificante o se agrega el agua, si es respecto a la cantidad total de 
cementante o a alguno de los cementantes particulares empleados.
 
La reivindicación 5 carece de claridad, ya que la reivindicación 1 no menciona la 
presencia de fibras sintéticas. 

La reivindicación 7 carece de concisión, ya que la expresión “policarboxilato” no define el 
superplastificante de manera que permita diferenciar la invención del estado del arte.

La reivindicación 9 carece de claridad, ya que en el paso S6 se establece preparar una 
mezcla de agua y aditivo superplastificante, en donde la cantidad de agua se determina 
de acuerdo con una relación agua/cementante y que el aditivo se adiciona a dicha mezcla, 
sin embargo, este paso no es claro por cuanto en ninguna de las etapas anteriores se 
agrega agua al material cementante, y el paso S6 comprende preparar una solución de 
superplastificante en agua.

La reivindicación 18 carece de claridad, por cuanto pareciera referirse a un mortero 
diferente al de la reivindicación 1, ya que el mortero de la reivindicación 1 no comprende 
fibras. Sin embargo, la reivindicación 5 sugiere que la mezcla de la reivindicación 1 
debería incluir fibras.

La reivindicación 19 carece de claridad, dado que depende de la reivindicación 16, pero 
esta no trata sobre un mortero sino sobre un método.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones 
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 de mayo de 2022, que 
corresponde a la fecha de presentación.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de publicación 
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D1 WO2020249145
Dry mixture for the preparation of concrete, 

fresh concrete and method for the preparation 
of fresh concrete

17 de diciembre de 
2022

D11 divulga un método para la preparación de 1 m3 de hormigón fresco utilizando 
reciclado a partir de residuos inertes de construcción y demolición, en virtud del cual se 
mezclen entre 1000 y 2300 kg de áridos, del 30 % en peso al 100 % en peso, de los 
cuales consistan en reciclados procedentes de residuos inertes de construcción y 
demolición, con 5 a 65 kg de microsílice o sus sustituyentes, o una mezcla de microsílice 
y al menos un sustituyente de los mismos,  en una mezcladora industrial durante 5 a 80 
segundos, en la que, debido a la fricción de los granos agregados, los granos del 
reciclado de los residuos inertes de construcción y demolición se frotan intensamente, lo 
que resulta en un aumento de la superficie específica del reciclado y la producción de 
polvo puzolánico fino, por lo que la microsílice y / o sustituyentes de la misma,  Junto con 
el polvo puzolánico, cubra las partículas agregadas y llene los poros en ellas. (Resumen)

5. Examen de Patentabilidad 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto 
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos 
de patentabilidad. 

5.1. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2022/0006884 
del 24 de mayo de 2022) refiere a: “Un mortero para elementos no estructurales (…)”. A 
continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los 
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES D1
Un mortero para elementos no estructurales 
contiene:

El concreto fresco contiene en 1 m3

(Pág. 3, línea 1)
agregados finos naturales
50%

agregado natural
0 a 45%
(Pág. 2, línea 27) 

agregados finos reciclados

50%

agregado conformado por reciclado inerte de 
construcción, finamente molido
30 a 100%
(Pág. 2, líneas 24 – 25 y reiv. 41)

Cementante conformado por

cemento de altas resistencias tempranas y
50%

cemento suplementario
50%

Cemento de clase CEM 1 a CEM V con capacidad 
aglutinante 35.5 N, 42.5 N, R, 52.5 N, R
(Pág. 7, líneas 26 – 27)
Metacaolina

(pág. 5, línea 6)
aditivo superplastificante
0.5 a 1.5%

Aditivo superplastificante 
hasta 10% 
(Pág. 5, líneas 25 y 28 a 30) 

Agua agua 150 a 500 kg
(Pág. 2, línea 22)

1 https://patents.google.com/patent/WO2020249145A1/en?oq=WO2020249145A1 

https://patents.google.com/patent/WO2020249145A1/en?oq=WO2020249145A1
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D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en 
la reivindicación 1, ya que divulga un método para la preparación de 1 m3 de hormigón 
fresco utilizando reciclado a partir de residuos inertes de construcción y demolición, en 
virtud del cual se mezclen entre 1000 y 2300 kg de áridos, del 30 % en peso al 100 % en 
peso, de los cuales consistan en reciclados procedentes de residuos inertes de 
construcción y demolición, con 5 a 65 kg de microsílice o sus sustituyentes, o una mezcla 
de microsílice y al menos un sustituyente de los mismos,  en una mezcladora industrial 
durante 5 a 80 segundos. (Resumen)

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y la composición 
divulgada en D1, consiste en las cantidades específicas de los ingredientes.

No hay evidencia de que el incluir específicamente 50% de agregados finos naturales, 
50% de agregados finos reciclados, un cementante conformado por 50% de cemento de 
altas resistencias tempranas y 50% de un cemento suplementario, y 0.5 a 1.5% en peso 
de un aditivo superplastificante, proporcione una composición con algún efecto técnico 
diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que la producción de morteros 
que incorporan agregados finos reciclados ya había sido previsto en dicho documento 
(Pág. 2, líneas 25-28).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar la composición conocida en D1 con el fin de proporcionar 
otra composición alternativo?

Sin embargo, el incluir diferentes cantidades de los ingredientes para formar una 
composición alternativa, hace parte del trabajo rutinario del técnico medio con habilidad 
en la materia que desarrolla diferentes formulaciones.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir variar las cantidades divulgadas en D1 para así llegar al objeto de la reivindicación 
1 sin que para ello medie un esfuerzo inventivo. Por lo cual se considera obvia. 

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8, 18 y 19 no mencionan alguna característica que, 
junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al 
proceso de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

Dado que la reivindicación 9 trata sobre un procedimiento que consiste en (1) formar un 
cementante, mezclando cemento con un cementante suplementario; (2) mezclar 
agregados finos naturales (AFN) con agregados finos reciclados (AFR); (3) hidratar fibras 
sintéticas; (4) mezclar: la mezcla de cementante con la mezcla de agregados finos; (5) 
mezclar la mezcla anterior con las fibras sintéticas hidratadas; (6) preparar una mezcla 
de un aditivo superplastificante con agua y (7) agregar la mezcla del aditivo 
superplastificante a la mezcla anterior (agregar primero el 70% de la mezcla del aditivo 
superplastificante y después el 30% restante). Y que D1 da a conocer un procedimiento 
en el que se mezcla microsílice o similares con residuos inertes de construcción y 
demolición; se agrega cemento o similares a la mezcla así obtenida; después de lo cual 
se agrega agua y después se prepara concreto fresco; se considera que el objeto de esta 
reivindicación es obvio, porque consiste en la simple mezcla de las materias primas que 
componen el mortero; mezcla que, además, está sugerida en D1. 

Las reivindicaciones dependientes 10 a 17 no mencionan alguna característica que, junto 
con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al 
proceso de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.
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6. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones 
afectadas Requisito que afecta

D1 WO2020/249145 1 a 19 Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar 
respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente 
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la 
concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, 
deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo 
Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, 
deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la 
norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación 
a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de 
tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede 
recurso alguno en actuación administrativa.

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 
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INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2022/0006884 1° X 2° 3° Revoca

Fecha de determinación estado de la técnica 
(DD/MM/AÑO) Prioridad Presentación 

24/05/2022 X
Solicitante
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:

Art. 14 - Art. 15 - Art. 20 - Art. 25 (Falta de unidad de 
invención) -

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Reivindicaciones objeto de búsqueda 1-19

Palabras clave utilizadas Mortar, concrete, construction refuse, recycled concrete, kaolin, 
glass fiber, superplasticizer

Clasificaciones utilizadas para la búsqueda CIP: C04B 28/02, C04B 28/08, C04B 40/06, C04B 28/04, 
C04B 28/06

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES  
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)

Informes de 
búsqueda / 

Bases de datos 
consultadas

N° de solicitud de 
patente / 

N° de patente / 
Autor LNP(1)

Fecha de 
Publicación 

/Presentación 
(DD/MM/AAAA)

Reivindicaciones 
/Secuencias 
afectadas

Citas relevantes del estado de la técnica
Categoría del 
documento 

citado(2)

SIPI - - - - -

Patbase

WO9322252
KR20060062129

WO10143656
CN106007563

11/11/1993
12/06/2006
16/12/2010
30/01/2018

- -

Derwent

KR1037073
CA3054411

CN107746196
US20020331805

26/05/2011
07/09/2018
02/03/2018
22/10/2020

- -

Google
Patent

US20170190621

WO2020249145

06/07/2017

17/12/2020

-

1 – 8

-

Resumen; Pág. 2, línea 22, líneas 24 
– 25, línea 27, Pág. 3, línea 1, Pág. 
7, líneas 26 – 27, Pág. 5, línea 6, 

Pág. 5, línea 25, Pág. 5, líneas 28 -
30; Reiv. 41

A

Y

(1) Cita completa literatura no patente 
(LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la 
revista. Volumen(Número), pp-pp.

O

Apellido, A. A. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la revista. 
Recuperado de http://xxxxxxxx.

(2) Categorías de documentos citados
“A” Documento que define el estado general de la técnica no 
considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha 
de presentación internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, 
dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la 

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de 
prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha 
solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o 
teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento 
o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.
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fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una 
explicación, por la cual se citan.

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de 
documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la 
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

 “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación 
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad 
reivindicada.

“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por 
referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el 
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, 
cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.

Fecha del reporte de búsqueda: (12/12/2022)


