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RESUMEN: 

Un método para la fabricación de lámina de espuma multicapa a partir de fuentes de poliéster 

reciclado, que puede usarse para aplicaciones de envasado. El método comprende un sistema de 

coextrusión que comprende al menos dos extrusoras de un solo tornillo. Una materia prima de poliéster 

de baja V.I. que comprende hasta el 100% de las escamas de poliéster de fuentes recicladas con una 

viscosidad intrínseca (V.I.) menor que 0,8 dL/g según la norma ASTM D4603-18 se alimenta directamente 

a las extrusoras. Un agente de expansión físico supercrítico se introduce en la materia prima de poliéster 

fundido en al menos una de las extrusoras en las que la temperatura de procesamiento está en el rango 

de 15% por debajo y 15% por encima de la temperatura de fusión. A continuación, se coextruye la materia 

prima de las extrusoras del sistema de coextrusión a través de una matriz de lámina plana para hacer una 

lámina de espuma multicapa, en la que al menos una capa es una capa de espuma que comprende 

poliéster de baja V.I. 

 


