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RESUMEN

La presente invención se refiere a una composición para 

el estampado por corrosión de tela, un proceso de estampado 

por corrosión para estampar dicha composición en la tela, el 

5 uso de la composición para el estampado por corrosión y a una 

tela tratada con la composición en un proceso de estampado por 

corrosión según la invención.
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