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Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 4 
(produccion)

Ceniza total (p%) 9 54 8.79 8-45 8.13 804
IDT de fusion de 

cenizas 1 N/A 2420 2370 2233 2150

ST de fusion de cenizas (®F) N/A 2500 2510 2377 2370
AliOjen composicion de 

cenizas de mezcla de carbon 
(P%)

28.5 26.3 26.1 24.9 24.1

SiOs en composicion de 
cenizas de mezcla de carbon 

(p%]
49.4 48.9 48.8 49.1 46.0

Fusion de cenizas 
(calculada mediante la 

Formula (lA] o (IB))
2604 2544 2517 2494 2408

CRI (p%} 30 36 32 36 5 355

41 16 26 15.3 15.6

FIG. 4


