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RESUMEN

La presente divulgación se refiere a un aparato para engrosar un tubo en su 

porción intermedia a lo largo de una superficie interior. El aparato incluye un primer 

miembro de soporte para soportar la superficie exterior del tubo y un conjunto de 

5 mandril para soportar la superficie interior del tubo, donde el conjunto de mandril 

está soportado por un segundo miembro de soporte. El conjunto de mandril puede 

estar definido con un perfil que corresponde al perfil de la sección intermedia a 

engrosar. Además, el aparato incluye un punzón configurado para hacer contacto 

con un extremo del tubo y ejercer una fuerza axial sobre el tubo para deformar 

10 plásticamente el tubo para engrosarlo en su porción intermedia. El aparato facilita 

el engrosamiento gradual induciendo sólo la localización necesaria del material. 

Además, el aparato ayuda a retirar fácil y rápidamente el tubo engrosado, lo que 

reduce el tiempo del ciclo y, por tanto, mejora la productividad.

Figura. 1 es una figura representativa.
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