
RESUMEN

La invención se refiere a una mezcla de materias primas para la producción de vidrio fundido, 
que tiene una composición objetivo de tipo vidrio flotado, que comprende la fusión de una mezcla 

5 de materias primas que forma un baño fundido, en que dichas materias primas comprenden 
fuente de calcio y/o magnesio derivadas de materiales minerales naturales, es decir, derivadas 
de un ambiente geológico natural no procesado.


