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RESUMEN 

 

La presente divulgación se refiere a un reactor fungible, que comprende una carcasa con una 

pluralidad de agujeros en su superficie, y al menos un contenedor dispuesto dentro de la 

carcasa, en donde dentro de dicho contenedor se dispone una mezcla de materiales.  Dicha 5 

mezcla comprende entre 60% y 90% de baterías alcalinas trituradas, entre 2% y 8% de ferro 

silicio, y entre 6% y 18% de aluminio triturado.  Además, el reactor comprende un relleno 

combustible dispuesto dentro de la carcasa y dispuesto alrededor del contenedor, en donde, 

el relleno combustible reductor comprende partículas de carbón vegetal. 
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