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Resumen

La presente invención hace referencia al uso de un aditivo de molienda durante la molienda en seco de 

escorias de producción de acero, caracterizado por que el aditivo de molienda se selecciona del grupo 

que consiste en alcanolaminas, glicoles, glicerol, azúcares, azúcares ácidos, ácidos carboxílicos o sus 

5 sales, superplastificantes, polímeros superabsorbentes o mezclas de estos. La presente invención 

también hace referencia a escorias molidas de producción de acero que comprenden dichos aditivos y 

al uso de dichas escorias molidas de producción de acero en materiales de construcción.


