
RESUMEN 

 

La tecnología descrita en esta especificación 

pertenece a los materiales celulósicos que contienen 

pectina. El material celulósico se modifica para que pueda 

formar geles fuertes cuando se dispersa en solución acuosa. 

También se describen métodos para modificar los materiales 

celulósicos, que incluyen, al menos en algunas modalidades, 

métodos para monitorear cambios en el espectro infrarrojo 

del material celulósico que sucede durante una reacción de 

modificación para controlar la reacción y obtener productos 

finales capaces de elaborar geles que tienen la resistencia 

de gel deseada. 

 


