RESUMEN
Un producto masticable microporoso para animales que comprende una lamina de cuero
sin curtir que tiene un espesor en el rango de 0,1 milimetros a 3,0 milimetros y una pluralidad de
microporos que se extienden a través de dicha lamina de cuero sin curtir al menos parcialmente
llena con quitosano. La lamina de cuero sin curtir proporciona un producto masticable para

animales que es digerible y ademas duradero.
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