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RESUMEN DE LA INVENCIÓN 

 

Un método para fabricar un vidrio que comprende preparar una mezcla de materias 

primas de vidrio para un horno de producción de vidrio, en el que se mezcla agua, arena, carbonato 

de sodio en las proporciones en masa comprendidas entre 0 y 5 %, 40 y 65 %, y más de 0 y aún más 5 

de 25 % respectivamente y en un plazo menor a 10 minutos, de preferencia simultáneamente, se 

agrega el óxido de calcio en una proporción en masa comprendida entre 1 y 20% del total, el óxido 

de calcio posee una granulometría tal que más de 97% en masa no pasa por el tamiz de 0.125 mm, 

más de 96% en masa no pasa por el tamiz de 0.5 mm, de preferencia, más de 95% en masa no pasa 

por el tamiz de 1 mm. 10 
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