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RESUMEN DE LA INVENCIÓN 

Una pila de producto de papel tisú, en donde el producto de papel tisú está formando paneles 

que tienen una longitud, y un ancho perpendicular a dicha longitud, dichos paneles apilándose uno 

encima del otro para formar una altura de pila, dicho producto de papel tisú comprendiendo al menos 

una capa de tisú no derivada de madera, la capa de tisú no derivada de madera comprendiendo fibras 5 

de pulpa no derivadas de madera estando presentes en una cantidad de al menos 10% en peso seco de 

la capa de tisú no derivada de madera, la pila teniendo una densidad de al menos 0.12 g/cm3. 


