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RESUMEN 
En la presente se divulga un método de mantenimiento de un pozo que 

penetra una formación subterránea, que comprende: colocar una composición 
cementosa del tipo divulgado en la presente en el pozo. La composición cementosa 
comprende una mezcla de cemento y agua, en donde la mezcla de cemento 
comprende cemento Portland y puzolana, en donde el cemento Portland está 
presente en una cantidad de igual o mayor de alrededor de 0,01 % en peso a igual 
o menor de alrededor de 25,0 % en peso en función del peso total de la mezcla de 
cemento. 

 


