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RESUMEN 

Poliésteres hiperramificados modificados hidrófobamente que se pueden 

obtener mediante un proceso de 2 etapas de hacer reaccionar una mezcla que 

comprende al menos un poliol que comprende al menos 3 grupos hidroxi y un 

monómero que comprende un grupo ácido carboxílico y al menos dos grupos hidroxi, 

por lo que se obtiene un poliéster hiperramificado que comprende grupos hidroxi 

terminales y al menos esterificar parcialmente los grupos hidroxi terminales con una 

mezcla de ácidos carboxílicos que comprenden al menos grupos ácido carboxílico 

alifáticos saturados lineales y grupos ácido carboxílico alifáticos saturados ramificados. 

Formulaciones que comprenden hidrocarburos y tales poliésteres y el uso de tales 

poliésteres hiperramificados modificados hidrófobamente o formulaciones de estos 

como depresor del punto de fluidez o inhibidor de cera para petróleo crudo.  

 


