
1

RESUMEN

La presente descripción proporciona un material 

compuesto para usar en la reducción de las emisiones de 

5 carbono, el material compuesto comprende (i) al menos 40 % 

en peso de materia orgánica heterogénea de un peso total del 

material compuesto, dicha materia orgánica heterogénea 

comprende al menos celulosa (ii) una pluralidad de polímeros 

sintéticos y (iii) hasta 15 % en peso de materia inorgánica; 

10 en donde dicho material compuesto comprende menos del 5 % en 

peso de tereftalato de polietileno PET del peso total del 

material compuesto; y en donde dicho compuesto tiene una 

huella de carbono menor que aproximadamente -10 kg CO2 eq/kg 

como se determina de acuerdo con ISO14040: 2006. También se 

15 describe un artículo de fabricación que comprende el material 

compuesto, método para producir el artículo de fabricación.
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