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RESUMEN

La presente descripción se refiere a un material 

compuesto orgánico (OCM), un proceso para su preparación y 

5 sus usos, el OCM comprende una mezcla que comprende al menos 

90 % en peso de materia orgánica heterogénea; el OCM se 

caracteriza por (i) una huella de carbono inferior a 

aproximadamente 10 KgCO2 eq/Kg como se determina de acuerdo 

con ISO14040: 2006; (ii) cuando se combina con polipropileno, 

10 un índice de flujo de fusión (MFI 230 °C/2,16 kg) mayor que 

aproximadamente 30 g/10 min según se determina de acuerdo con 

ISO1133-1:2011 y biodegradabilidad. Además, el OCM se 

caracteriza por un contenido de polímero sintético de entre 

0 % en peso y 3 % en peso y/o ninguna cantidad detectable de 

15 polímeros sintéticos específicos.
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