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RESUMEN DE LA INVENCIÓN 

Un aditivo hidrofóbico puede incluir dióxido de titanio en aproximadamente 1-16,5 % en peso 

(% en peso) del aditivo hidrofóbico. El aditivo hidrofóbico puede incluir un alótropo de carbono 

en aproximadamente 1-38,5 % en peso del aditivo hidrofóbico. El aditivo hidrofóbico puede 

incluir sal de calcio en aproximadamente 25-82,5 % en peso del aditivo hidrofóbico. El aditivo 5 

hidrofóbico puede incluir estearato de calcio en aproximadamente 15-27,5 % en peso del 

aditivo hidrofóbico. El aditivo hidrofóbico puede incluir carbonato de magnesio en 

aproximadamente 0-11 % en peso del aditivo hidrofóbico. 


