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INICIO

PREPARAR MEZCLA AL MEZCLAR PRIMERA SOLUCION QUE 

CONTIENE COMPUESTO DE CALCIO SOLUBLE EN AGUAY 
SEGUNDA SOLUCION QUE CONTIENE COMPUESTO DE SILICATO 

SOLUBLE EN AGUA Y AGITAR MEZCLA PARA PRODUCIR 
NANOPARTiCULA

FIN


