
 

RESUMEN 

La presente divulgación proporciona un método para producir una composición 

particulada sólida que comprende de 0 a 2,0% en peso de material no hidrosoluble, en 

donde el método comprende las etapas de: a) mezclar cloruro de potasio y ácido 

sulfúrico, y producir así una composición que comprende sulfato de potasio y ácido 5 

sulfúrico; b) agregar óxido de magnesio a la composición obtenida en la etapa a), y 

neutralizar así el ácido sulfúrico comprendido en la composición obtenida en la etapa a); 

c) agregar la composición obtenida en la etapa b) a una composición que comprende 

nitrógeno (N) y/o fósforo (P); d) solidificar la composición obtenida en la etapa c), y 

producir así una composición particulada sólida que comprende potasio, nitrógeno y/o 10 

fósforo. 

 


