
RESUMEN

Se provee una chapa de acero laminada en caliente que tiene excelente rigidez junto 

con alta resistencia, excelente trabajabilidad, y excelente resistencia LME.  Una chapa de 

acero laminada en caliente de la presente forma de realización consiste de, en % en masa, C: 

0,040 a 0,120%, Si: 0,01 a 0,60%, Mn: 0,50 a 1,50%, P: 0,025% o menos, S: 0,010% o 

menos, Al: 0,010 a 0,070%, N: 0,0070% o menos, Ti: 0,055 a 0,200%, y B: 0,0010 a 0,0050%, 

con el balance siendo con Fe e impurezas.  En la microestructura de la chapa de acero 

laminada en caliente, una fracción de área de ferrita bainítica es de 85% o más y la densidad 

de dislocación es de 8,01013 a 100,01013/m2.  El diámetro circular equivalente promedio 

de carburos de Ti en la chapa de acero laminada en caliente es de 10 nm o menos, y el 

diámetro circular equivalente promedio de granos de la ferrita bainítica es de 15 m o menos.


