
1 - Superficie con una pluralidad trozos de elementos organicos como guadua o cana.

2- Se aplica combinacion de agua, amilosa, amilo pectina, betaglucano, NaHCOg, acido 

oleico y avenantramidas sobre la superficie y les trozos de elementos organicos.

3- Se confina la combinacion de elementos parcial o totalmente entre una pluralidad de 

superficies.

4-Se somete a temperatura en rango de 30 grades centigradosa 180 grades centigrados|

5- Se extrae la estructura de la superficie que la contiene sin que ninguna etapa del 

proceso involucre sustancias quimicas, que puedan afectarla salud humana, las fuentes 

hidricas o producir gases de efecto invernadero.
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