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RESUMEN 

 

FORMULACIONES DE POLÍMEROS RESISTENTES A LA HUMEDAD QUE 

CONTIENEN RETARDANTES DE LLAMA A BASE DE FÓSFORO 

 5 

 Se describen composiciones poliméricas que contienen un polímero 

adecuado y un compuesto de fosfato metálico y triazina, y el compuesto de 

fosfato metálico y triazina puede tener un tamaño de partícula d50 de 0,1 a 45 

pm y un área superficial BET de 0,5 a 30 m2/g. Las composiciones poliméricas 

tienen una resistencia a la humedad mejorada y propiedades aislantes en 10 

húmedo mejoradas en comparación con las composiciones poliméricas que 

contienen versiones polimerizadas del compuesto de fosfato metálico y triazina. 

Las composiciones poliméricas pueden utilizarse en una variedad de usos 

finales, tales como aplicaciones de alambres y cables. 


