
1. RESUMEN 

El proceso de forjado en caliente consiste en la deformación del acero 

a una temperatura permite una recristalización dinámica para mantener 

la ductilidad del metal durante el proceso de deformación.  

La afluencia del metal disminuye a medida que aumenta la temperatura; 

al aumentar la temperatura se agrega energía suplementaria para 

alcanzar una mayor resistencia del producto que hacen el prensa-cable 

(perro) más resistente para amplios usos. 

 


