
1

RESUMEN

Una película que tiene al menos una capa, y la 

capa incluye un polietileno multimodal de alta densidad que 

5 tiene: un índice de fusión (I2) que es de 0,8 g/10 min a 

5,0 g/10 min; una densidad que es de 0,950 g/cc a 

0,965 g/cc; una polidispersidad (Mw/Mn) que es de 10 a 20; 

y un peso molecular (Mz) que es de 500.000 g/mol a 

1.000.000 g/mol. La película es una película de polietileno 

10 orientada biaxialmente.


