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RESUMEN

Una película multicapa orientada biaxialmente que 

tiene una capa central que incluye una composición a base 

5 de polietileno. La capa central tiene: un índice de fusión 

(I2) que es de 0,2 g/10 min a 5,0 g/10 min; una densidad 

que está entre 0,930 g/cm3 y 0,956 g/cm3; y un nivel 

promedio de ramificación de cadena corta (SCB) en la 

porción entre el log(Mw) de 4,0 a 5,0 (SCBlogMw4-5) que es 

10 mayor que 3,5 SCB-1000C y menor que 10,0 SCB-1000C. La 

película multicapa orientada biaxialmente también incluye 

al menos una capa adicional que incluye una composición a 

base de propileno.


