
Fiqura 8

Muestra

Resistencia a la compresion (MPa)

2 dias 7 dias 28 dias

CT1
CEM I B al 55 % en peso, GGBFS A no 
carbonatado al 42 % en peso, y relleno 
de piedra caliza molida al 3 % en peso

23,5 435,9 62,5

CT2
CEM I B al 55 % en peso, GGBFS A 
carbonatado al 42 % en peso, y relleno 
de piedra caliza molida al 3 % en peso

21,2 39,8 60,6

CT3
CEM I LT al 55 % en peso, GGBFS A 
no carbonatado al 35 % en peso, y 
Durcal al 10 % en peso

22,8 40,1 56,3


