
N.M.: NoMedido

Muestra

Resistencia a la 
compresion (MPa)

Cartoonacion del 
componente 

mineral

2 dias 7 dias 28 
dias w/s

% en 
peso de 

CO2

12

Muestras en 
las que el 

componente 
mineral se 
carbonate

CEMI A + GGBFSA 
carbonatado (75/25) 27,5 41,65 62,46 0,4 8,2

13
CEMI A + GGBFSA 
carbonatado (75/25) 
(2da prueba)

28,51 40,95 62,46 0.4 8,2

14 CEMI B + GGBFSA 
carbonatado (75/25) 26,61 43,86 68,48 0,4 8,2

15 CEMIA+CDW 
carbonatado (75/25) 26,11 37,02 44,94 0,4 1,4

16 CEMI B + GGFBSB 
carbonatado (75/25) 23,43 42.1 62,61 0,4 3,9

17
CEM 1 A + Escoria de 
acerocarbonatada 
(75/25)

29,40 N.M. 54,20 N.M. 14.4

18
CEM 1 A + Ceniza 
volanteB carbonatada 
(75/25)

29.85 42,13 52,33 0,5 10,9

19 CEMI A + GGBFSC 
carbonatada (75/25) N.M. N.M. N.M. 0,4 1,0

Fiqura 5


