
Componente D10(pm) D50 (pm) D90 (pm) Blaine 
(cm^/g)

Durcal 2,5 13,5 34,9 5.000

CDW 2,1 24,3 120,1 5.100

GGBFSA 3,0 12,4 31,9 4.710

GGBFS B 2,9 12,5 34,3 4.920

Escoria de acero N,M, 13,0 N,M, 4.200

GGBFSC 1,6 4,4 9,3 9.370

CEM 1 A 2,9 14,5 39,0 3.880

CEM 1 B 3,2 14,3 37,2 3.680
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