
Muestra

Resistencia a la 
compresion (MPa)

Carbo nacion 
del componente 

mineral

2 dias 7 dias 28 
dias w/s

% en 
peso de 

CO2

1
Referencia
CEM 1 no 
carbonatada

CEM 1 A (100 % en 
peso) 35,58 49,11 61,22 - -

2 CEM 1 B (100 % en 
peso) 41,9 56,2 67,4 - -

3

Muestras no 
carbonatadas

CEMIA + DurcallO 
(75/25) 26,92 39,43 42,7 - -

4 CEM 1 A + CDW 
(75/25) 26.08 2717 45.38 - -

5 CEM 1 A + Ceniza 
vol ante B (75/25) 28,79 43,33 55,25 - -

6 CEM 1 A + GGBFS 
A(75/25) 29,56 43,03 61,63 - -

7 CEM 1 A + Escoria de 
acero 75/25 24.39 37,13 45,98 - -

8

CEM 1 A (75 % en 
peso) + GGBFS A 
(19,25% en peso+ 
Durcal 10 (5,75 % en 
peso)

30,24 44,37 58.81 - -

9 CEM 1 A + GGBFS C 
(75/25) N.M. N.M. N.M. - -

10 CEM 1 B + GGBFS A 
(75/25) 28,9 43,83 65,91 - -

11 CEM 1 C + GGBFS B 
(75/25) 24.69 40,74 60,49 - -

Fiqura 4


